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Odkrywka stratygraficzna na gzymsie cokotu
1. Warstwa biata olejna
2. Warstwa biatawa olejna
3. Warstwa zéttawa — rodzaj zaprawy
4. Warstwa czarno biekitna emulsyjna(?)
5. Warstwa czarno biekitna emulsyjna(?)
6. Warstwa szaro- btekitna (emulsyjna)

7. Podioie drewniane



Odkrywka w partii predelli
1. Warstwa biata olejna
2. Warstwa zéttawa — rodzaj zaprawy
3. Warstwa szarawa emulsyjna(?)
4. Warstwa szaro liliowa emulsyjna (?)
5. Warstwa biata — grunt
6. Warstwa czerwona — marmoryzacja

7. Drewno



Odkrywka w partii cokotu
1. Warstwa biata olejna
2. Warstwa biata olejna
3. Warstwa z6ttawa — rodzaj zaprawy
4. Warstwa szaro zielona emulsyjna(?)
5. Warstwa btekitna emulsyjna (?)

6. Drewno



Odkrywka w partii gzymsu cokotu
1. Warstwa biata olejna
2. Warstwa z6ttawa — rodzaj zaprawy
3. Warstwa szaro zielona emulsyjna(?)
4. Warstwa btekitna emulsyjna (?) — oryginalna polichromia

5. Drewno



Odkrywka wykonana w partii cokotu
1. Warstwa biata olejna
2. Warstwa z6ttawa — rodzaj zaprawy
3. Warstwa btekitno- zielona

4. Warstwa szaro btekitna — oryginalna polichromia



Odkrywka wykonana w partii predelli ( poziom tabernakulum)
1. Warstwy biate olejne
2. Warstwa zottawa — rodzaj zaprawy
3. Warstwy zielonkawo btekitna i szaro btekitna — takie jak w partii cokotowej
4. Warstwa biata — zaprawa

5. Warstwa marmoryzacji czerwono- pomaranczowa — oryginalna polichromia



Odkrywka wykonana w partii predelli
1. Warstwa biata olejna
2. Warstwa biatawa olejna
3. Warstwa 26ttawa — rodzaj zaprawy
4. Warstwa zielonkawo- btekitna
5. Warstwa szarawo- btekitna ( jak na cokole)

6. Warstwa marmoryzacji czerwono — pomaranczowa



Odkrywka wykonana w partii predelli
1. Warstwa biata olejna
2. Warstwa z6ttawa — rodzaj zaprawy
3. Warstwa zielonkawo- btekitna
4. Warstwa szarawo- btekitna ( jak na cokole)

5. Warstwa marmoryzacji czerwono — pomaranczowa



Odkrywka wykonana na cokole pod matg kolumna w partii predelli — widoczna oryginalna czerwono-

pomarariczowa polichromia



Odkrywka wykonana na gzymsie w partii predelli nad kolumienka
1. Warstwa biata olejna
2. Warstwa 26ttawa — rodzaj zaprawy
3. Warstwa oryginalnej marmoryzacji czerwono- pomararczowa

4, Drewno



Odkrywka wykonana na rozglifieniu obramienia obrazu w retabulum
1. Warstwa czerwona ( wspétczesna)
2. Warstwa biata olejna (?)
3. Warstwa z6ttawa — rodzaj zaprawy
4. Warstwa fioletowa
5. Warstwa zottawa — rodzaj zaprawy

6. Warstwa czarna natozona bezposrednio na drewno ~ oryginalna polichromia



Odkrywka wykonana w partii gzymsu retabulum pod kolumna
1. Warstwa biata olejna
2. Warstwa biato- kremowa olejna(?)
3. Warstwa z6ttawa — rodzaj zaprawy

4. Drewno
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Odkrywka wykonana w ztoconej partii pionowej dekoracji trzonu kolumny retabulum
1. Warstwa ztocenia ( szlagmetal)
2. Warstwa biata - rodzaj zaprawy

3. Warstwa czarna - oryginalna polichromia (?)

Odkrywka wykonana w partii trzonu kolumny retabulum
1. Warstwa wernikséw i marmoryzacji
2. Warstwa zetlatych czerni

3. Warstwa biata ( kity)



Odkrywka wykonana w partii cokotu pod kolumng
1. Warstwa biata olejna
2. Warstwa biato kremowa olejna (?)
3. Warstwa zéttawa — rodzaj zaprawy

4, Drewno

Cokot pod kolumng retabulum — widoczna powierzchnia czarnej polichromii i zachodzgce na nig kity



Odkrywka wykonana w czerwonej partii zwieficzenia

Warstwa czerwona

Warstwa biata olejna

Warstwa kremowa

Warstwa zéttawa ~ rodzaj zaprawy

Drewno



Odkrywka wykonana w biatej partii gzymsu koronujgcego retabulum

1.

Warstwa biata olejna

Warstwa biato- kremowa

Warstwa z6ttawa — rodzaj zaprawy
Warstwa biata

Warstwa czerwona

Warstwa biata

Warstwa czarna- najprawdopodobniej oryginalna polichromia



Odkrywka wykonana na dekoracji snycerskiej zwiericzenie tabernakulum
1. Warstwa biata olejna

2. Warstwa gruntu

Odkrywka wykonana na dekoracji snycerskiej partii predeili
1. Warstwa biata olejna

2. Warstwa gruntu



Odkrywka wykonana na uszaku
1. Warstwa biafa olejna
2. Warstwa biato kremowa
3. Woarstwa szaro btekitna

4. Warstwa gruntu

Odkrywka wykonana na uszaku

1. Warstwa biata olejna



2. Warstwa rézowo pomarariczowa {rozmazany pulment?)
3. Warstwa gruntu
4. Warstwa szaro- btekitna

5. Warstwa gruntu.

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAN

Ottarz gtéwny z kosciota sw. Jadwigi z Pepowa nie jest jednorodnym dzietem. Z

przeprowadzonych badan wynika, iz przechodzit rozne fazy przerébek i przemalowan.

Partia cokotowa z drzwiami prowadzacymi do obejécia za oftarzem s3 elementami
najnowszymi. Ukfad warstw wtdrnych jest w miare jednorodny na catym tym elemencie ( warstwy
biate, biato -kremowe, warstwa zaprawy oraz warstwy btekitow zalegajace bezposrednio na drewnie).
Pierwotnym rozwigzaniem kolorystycznym dla tego elementu byta polichromia w odcieniach szaro
bfekitnych. W takiej kolorystyce byla réwniez rozwigzana przez pewien czas partia predelli wraz z

tabernakulum.

Partia predelli wraz z tabernakulum jest elementem starszym. Pod warstwami w takim ukfadzie
jak na cokole elemencie { warstwy biate, biato -kremowe, warstwa zaprawy oraz warstwy btekitow)
znajduje sie warstwa marmoryzacji w przepieknych kolorach czerwieni i pomararnczéw. Wydaje sig to
by¢ bardzo piekne zestawienie kolorystyczne (kojarzace sie z okresleniem , ptomieniste”). Utozone jest
w smugi od cieplych ugréw poprzez odcienie niemalze cynobrowe az do ciemnych czerwieni ( jakby

nawet z nuta kraplaku).

Partia retabulum ze zwiericzeniem jest duzo trudniejsza do jednoznacznej interpretacji.
Wyglada na to, Ze jest to najstarsza cze$¢ oftarza. W partiach kolumn dzwigajacych belkowanie i
cokotéw na ktdrych sa posadowione, uktad warstw malarskich jest zaburzony. Na cokotach w jasnych
elementach s3 jedynie warstwy jasne najpdiniejsze, natomiast partie czerni posiadajg jedynie warstwe
czarng i werniksy z marmoryzacjy. Podobnie na ciemnych trzonach kolumn. Ponadto dekoracje
snycerskie zdobigce kolumny nie wygladaja na dedykowane tam pierwotnie. Raczej swojg forma
przypominajg wtdrnie uzyte elementy lambrekinu(?). Powierzchnia kolumn i cokotéw pokryta czarng
farba jest bardzo nieréwna i wyglada ja to, ze byty z niej usuwane warstwy. Istnieje podejrzenie, ze
warstwa malarska na kolumnadzie nie jest oryginalna ale mogta byé powtdrzeniem pierwotnej

kolorystyki.



Natomiast rozglifienie w ramie obrazu posiada uktad warstw sugerujacy oryginalng warstwe
czarng zalegajgca na drewnie. Podobny uktad znajduje sie w odkrywce wykonanej na belkowaniu.

Pozwala to zaktadad, iz retabulum pierwotnie byto czarne.

Dekoracje snycerskie zostaty w trakcie poprzednich konserwacji wtdrnie pokryte warstwami
gruntéw. Obecne ztocenia ( te wykonane ztotem na pulmentach i oczywiscie te wykonane
szlagmetalem) nie sg najprawdopodobniej ztoceniami oryginalnymi. Nie znaleziono warstw barwnych
ani warstw metalu. Autorka opracowania uwaza, ze w obecnie biatych elementach musiaty sig
znajdowac ztocenia lub srebrzenia. Nigdy bowiem nie spotkata sie z eksponowaniem warstw gruntow.
Zachowane pierwotne ziocenia znajdujg sie najprawdopodobniej w dekoracjach floralnych Srodkowej

partii belkowania.

Z ogledzin wynika réwniez, ze w trakcie poprzednich konserwacji ottarz byt poddawany
dezynsekgji jak réwniez impregnaciji. Jednak niektore elementy ( prawa strona retabulum) nosza juz

znamiona zerowania larw ksylofagéw.

Nalezy zatem konstrukcje oftarza poddaé profilaktycznej dezynsekgji (i konieczne bedg iniekcje

w nawiertach).

Impregnacji lub wymianie trzeba bedzie poddaé gzymsy i inne elementy, ktére nie zostaly

wzmocnione w trakcie poprzednich konserwacji.

Trzeba réwniez usunaé niefachowe wzmocnienia wykonane z ofliséw i zamieni¢ je na

wykonane fachowo z odpowiednio przygotowanego drewna.

Nalezatoby tez wykonaé¢ w miare mozliwosci podesty z tytu ottarza umoizliwiajgce dostep
techniczny do odwrocia obrazu oraz wykonaé drobng przerébke skrzyni, w ktérej umieszczony jest
obraz z retabulum ( umozliwiajaca otwarcie i monitoring odwrocia obiektu — zmieni¢ mocowanie tytu

deskowania skrzyni — wprowadzenie szpong i montaz tak jak plycin?)

Ocena stanu zachowania odwrocia obrazu olejnego na ptdtnie pedzla B.Strobla

przedstawiajgcego Koronacje i wniebowziecie Najswietszej Marii Panny.

W trakcie przeprowadzonych ogledzin ( gtéwnie jednak od strony lica obiektu poprzez dziury w
obrazie) stwierdzono, ze obraz byt zdublowany. Do dublazu uzyto ptétna Inianego o splocie i gramaturze
bardzo zblizonych do oryginalnego ptétna. Jako lepiszcza prawdopodobnie uiyto masy woskowo
zywicznej. Obecnie oba podobrazia ptécienne sg bardzo kruche i zetlate. Konieczna wydaje sig¢ wymiana

ptétna dublazowego oraz impregnacja oryginalnego piétna.



